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WARUNKI UZYTKOWANIA PODLOG LAKIEROWANYCH NEXT STEP

Wysokiej, jakosci podtogi produkowane przez Barlinek posiadajqg warstwe uzytkowq wykonang sg z naturalnego drewna. Podtogi te
charakteryzujq sie wysokimi walorami uzytkowymi i estetycznymi.

Producent udziela gwarancii, jezeli utozone podtogi uzytkowane sq zgodnie z jego wytycznymi:
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Temperatura uzytkowania podtdg drewnianych w pomieszczeniu powinna zawierac sie w przedziale od 18°C do 24°C
Wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniu powinna zawierac sie w przedziale 45% do 60%

Maksymalna temperatura na powierzchni desek zamontowanych na ogrzewaniu podtogowym nie powinna przekroczy¢ 27°C. Na
podtogach zamontowanych na ogrzewaniu podtogowym zabrania sie uktadania dywandw, chodnikdw, stawiana mebli bez ndzek
o minimalnej wysokosci 10cm.

Do biezgcej pielegnaciji podtogi nalezy uzywac srodkdw przeznaczonych do tego celu np. Protektor Koncentrat. Informacje o metodzie
i czestotliwosci wykonywania pielegnaciji podtogi znajdujg sie na opakowaniu srodka pielegnacyjnego oraz na www.Barlinek.com.
Stosowanie nieodpowiednich srodkéw pielegnacyjnych moze skutkowad uszkodzeniem warstwy lakierniczej, zmiang kolorystyki lakieru,
powstaniem plam, zmiang $liskosci powierzchni podtogi, zmiang potysku.

W przypadku podtég hybrydowych Barlinek, wodoodporno$¢ oznacza, ze integralne sktadowe konstrukcji desek Systemu Next Step nie
ulegng zmianie w przypadku krétkotrwatej ekspozycji na wode.

W celu stworzenia dodatkowej ochronnej warstwy na lakierze oraz zaimpregnowaniu i uszczelnieniu krawedzi paneli, zalecamy
zabezpieczenie posadzki hybrydowej srodkami powtokotwdrczymi. Wiréd rekomendowanych przez nas produktéw do zabezpieczania
posadzek hybrydowych sq: Barlinek Protektor Blask, Bona Polish, dr. Schutz Emulsja do podtdg lakierowanych, Loba ParkettCare, Hartz Lack
Polish.

Biezgca pielegnacja powinna ograniczy¢ sie do normalnego odkurzenia lub zamiecenia podtogi.
Czestotliwo$¢ pielegnacii podtogi jest uzalezniona od natezenia ruchu.

Piasek naniesiony na powierzchnie podtogi powinien by¢ szybko usuniety. Naniesiony piasek powoduje zarysowania na warstwie lakieru
oraz drobne wgniecenia i zarysowania w warstwie wierzchniej drewna.

Przed i za drzwiami wejsciowymi, drzwiami tarasowymi itp. do pomieszczenia z utozona drewniang podtogg powinno umieszczac
wycieraczki skutecznie usuwajgce piasek, wode i inne zanieczyszczenia.

Produkt mozna montowac w kuchniach, tazienkach i innych tego typu pomieszczeniach, gdzie mogaq wystgpic rozlania wody. Aby stojagca
woda nie pozostawita osadu na powierzchni desek oraz nie przedostata sie pod podtoge (co moze stwarza¢ warunki do rozwoju grzybdw,
plesni, przykrych zapachdw), wszelkie rozlane ciecze nalezy usuwac na biezgco, przed ich odparowaniem. Dodatkowo na obwodowych
dylatacjach musi by¢ zastosowany elastyczny uszczelniacz hydrofobowy (np. silikon). Dylatacje nalezy koniecznie stosowac wokdt scian,
obuddw brodzikéw, wanien, muszli klozetowych i innych przeszkéd trwale przymocowanych do podtoza. W przypadku montazu podtogi

w tazienkach, pralniach iinnych podobnych tego typu pomieszczeniach nalezy przyklei¢ podtoge do podtoza przy pomocy specjalnego
kleju rekomendowanego przez Barlinek.

Do usuwania kurzu powinno stosowac sie suche, miekkie szczotki, odkurzacz ze szczotkg z miekkim wtosiem. Mozna réwniez uzywac lekko
wilgotne $ciereczki. W zadnym wypadku po sprzgtaniu nie mogq pozosta¢ na podtodze mokre §lady.

Pod wszystkie elementy mebliiinnego wyposazenia wnetrz majgcymi bezposredniq stycznosé z podtogg powinny by¢ podklejone
podktadki zabezpieczajgce podtoge przed zarysowaniami, np. podktadki filcowe.

Pod fotele oraz inne meble posiadajgce kdtka obowigzkowo nalezy stosowac maty ochronne z tworzywa sztucznego, wyktadziny lub
dywaniki zabezpieczajgce podtoge drewniang przed uszkodzeniem mechanicznym. Nalezy kontrolowac i natychmiast usuwac piasek
lub inne zabrudzenia dostajgce sie pod mate ochronng. Nie usuniecie tego typu zabrudzeh spowoduje zarysowania lakieru pod matg
ochronna.

Podtogi drewnianej nie wolno w zadnym wypadku przykrywac folig PE lub innymi materiatami nieprzepuszczajgcymi wilgoci i powietrza.
Drewno na deskach narazone na dziatanie $wiatta (promienie UV) bedzie zmieniato swojqg kolorystyke.

Deski podtogowe Next Step mozna montowaé na wodnym lub elekirycznym ogrzewaniu podtogowym. WAZNE Dopuszcza sig tylko

i wytqcznie elekiryczne i wodne systemy ogrzewania podtogowego, ktdrych instalacja grzewcza jest zatopiona w wylewce. Zrédto ciepta
systemu ogrzewania musi znajdowac sie w odlegtosci min 15 mm od desek podtogowych. Dopuszczalny montaz tylko poprzez przyklejenie
do podtoza.

Przed montazem deski warstwowej na ogrzewaniu podtogowym, inwestor powinien wykonaé wygrzewanie posadzki zgodnie z ,,Protokotem
wygrzewania posadzki”. Wypetniony i podpisany ,,Protokdt wygrzewania posadzki” stanowi zatgeznik do Karty Gwarancyjnej. Brak tego
protokotu skutkuje utratg gwarancji na deske podtogowqg zamontowana na systemie ogrzewania podtogowego.

W systemie ptywajacym zaleca sie stosowanie materiatéw podktadowych ktérych parametr CS (obcigzenie statyczne) wynosi
minimum 220kPa, bedgcych w ofercie Barlinka. Zastosowanie innych materiatéw moze skutkowaé wadliwym montazem catej posadzki
i ograniczeniem warunkéw gwarancji.

Nieprzestrzeganie powyzszych zaleceh moze prowadzi¢ do powstania szkdéd w podtodze, ktére wytgczone sq z warunkdéw gwarancii

Informacje dotyczgce montazu deski Next Step na ogrzewaniu podtogowym znajdujq sie w instrukcji montazu oraz na stronie infernetowej
www .Barlinek.com

WAINE: Na uzytkowniku/inwestorze, cigzy obowigzek zapoznania personelu sprzgtajgcego z opisanymi powyzej ,, Warunkami uzytkowania
podtdg lakierowanych NEXT STEP™.
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